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RESUMO

Neste trabalho, usando o processo de coacervação, foi estudado o sistema NaPO3/AgNO3/H2O. Det
domínio de coacervação a partir de diferentes concentrações de NaPO3 e AgNO3 e a influência do p
estabilização do coacervato foi determinada. Os coacervatos obtidos em pH ~ 5 apresentam maior 
estabilidade.

Palavras-chave:coacervato, vidros e fosfatos

ABSTRACT 

In this work, using coacervation process, the influence of the pH in the stability of the coacervates 
NaPO3/AgNO3/H2O system was studied. The coacervate domain was established using different con
NaPO3 and AgNO3 and the influence of the pH in the stability of the coacervate was putfoward. The
obtained at pH ~ 5 present highest stability.
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Introdução 

Vidros contendo partículas de prata têm sido estudados durante vários anos. Uma propriedade ópt
chama a atenção no âmbito de seu potencial à aplicações, no campo de materiais de interesse tecn
propriedade fotocrômica. Diversos processos foram usados para o controle do tamanho de partícula
seja por radiação X ou por radiação na faixa espectral de UV. Recentemente, vários estudos têm em
novos processos de preparação no intuito de obter um melhor controle do tamanho de partículas. C
exemplo, a microencapsulação de partículas insolúveis[11,1] ou líquidos imiscíveis[8], a fim de contro
reatividade. Rota coloidal de preparação destes materiais permite controlar o tamanho e a forma d
Como os fosfatos monoméricos não se condensam em solução aquosa, o processo de coacervação 
polifosfatos é proposto como método de obtenção de vidros de fosfatos a partir de solução aquosa.
de precursores vítreos a partir de coacervatos de polifosfatos vem sendo estudada por Vast et al[13

Coacervação é bastante empregada nas indústrias agro-químicas[2] e alimentícia, cosmética[10] e so
farmacêutica[12,3]. No entanto, esta técnica é pouca empregada em química inorgânica, mas é muit
para preparação de vidros, pois envolve temperatura de tratamento térmico baixa e leva a boa hom

Para os polifosfatos, os coacervatos podem ser obtidos pela adição de etanol e cloreto de magnésio
soluções do sal de Graham[13]. 

A característica importante dos coacervatos de polifosfatos, para este trabalho, reside na potencial
método para obtenção, homogeneização e controle do tamanho de partículas em vidros[6].

No presente trabalho, foi estudado o sistema NaPO3/AgNO3/H2O. O domínio de coacervação foi det
influência do pH na estabilidade dos coacervatos foi estabelecida.

 

Material

Neste trabalho foram utilizados os seguintes materiais:

Bureta graduada de 10 mL;•

Béqueres de 50 e 100 mL;•

Agitador magnético;•

Luvas cirúrgicas (proteção contra soluções de prata utilizadas);•

Balões volumétricos de 25, 50, 100 e 250 mL para preparo de soluções;•

Soluções dos seguintes sais: polifosfato de sódio (sal de Graham) e nitrato de prata.•

 

Métodos

Determinação do domínio de estabilidade:

Na determinação do domínio de estabilidade, utilizamos a seguinte metodologia: a solução de nitra
foi adicionada, gota à gota, a um volume de 25 ml de solução de polifosfato de sódio (sal de Graha
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constante agitação utilizando-se um agitador magnético e temperatura constante (22°C), até a for
do coacervato. (Figura 1).

 

 

Influência do pH:

Ajustou-se o pH das soluções de partida de polifosfato de sódio (pH ~3 e 5) com ácido nítrico conc

 

Resultados

Influência do pH

Partindo de uma solução aquosa, de polifosfato de sódio 4 mol/L e nitrato de prata 2 mol/L, a pH ~
observou-se a formação de um precipitado de coloração amarela, estável. Este precipitado formado
ortofosfato de prata (AgPO3) que apresenta uma constante de solubilidade, Kps = 8,89.10-17 [9] , ou
12,05. O ortofosfato de prata é solúvel em ácidos[9]. Quando se ajusta a mesma solução, em pH ~
resulta na formação de ortofosfato de prata. Observa-se que em pH ~ 5, ou inferior, formam-se co
Então, no intuito de determinar o domínio de estabilidade desses coacervatos construiu-se o limite 
coacervação, partindo de uma solução de polifosfato em pH ~ 3 e 5.

Formação do coacervato com a adição da solução de AgNO3

Com o auxílio de uma bureta graduada de 10mL, adicionou-se, gota à gota, a solução de AgNO3 à 
(NaPO3)n, sob agitação constante (agitador magnético). Rapidamente inicia-se a formação de um p
branco. Então, depois de um certo tempo, a formação e a estabilização do coacervato puderam ser
devido à propriedade do polifosfato de formar complexos solúveis relativamente estáveis entre me
[13].

Características dos coacervatos

Os coacervatos obtidos a partir do sistema a pH ~ 3 são transparentes e os obtidos a partir do sist
também são transparentes, mas observa-se a formação de um precipitado branco, tornando-se um
constituído por 3 fases: sobrenadante (fase menos densa), coacervato (fase intermediária) e precip
mais densa). Isso se deve à parcial estabilidade dos íons Ag+ adicionados. O precipitado branco for
~ 5 é estável.

Domínio de estabilidade - (NaPO3)n /AgNO3 /H2O
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Foram feitos vários ensaios, controlando-se temperatura (22°C). Fez-se uma média dos valores ob
melhor resultado.

A adição da solução de AgNO3 é feita lentamente, sob agitação constante, pois primeiramente, obs
formação de um precipitado branco que, após um longo período de tempo, resulta na formação do 

Através dos volumes gastos de solução de nitrato de prata, calculou-se as porcentagens molares d
componentes envolvidos nos sistemas (Tabelas 1 e 2).
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→ Solução de polifosfato: pH ~ 3

Com os valores das porcentagens molares dos componentes, Tabela 1, construiu-se o diagrama te
domínio de estabilidade, Figura 2, referente ao sistema (NaPO3)n/AgNO3/H2O pH ~3. 
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Na região B, tem-se um sistema monofásico (sol) e na região A, tem-se a formação do coacervato

→ Solução de polifosfato: pH ~ 5

Não foi necessário o ajuste do pH, pois as soluções de polifosfato de sódio têm pH ~5.

Com os valores das porcentagens molares dos componentes, Tabela 2, construiu-se o diagrama te
domínio de estabilidade, Figura 3, referente ao sistema (NaPO3)n/AgNO3/H2O pH ~ 5. 

  

  

Na região B, tem-se um sistema monofásico (sol) e na região A, tem-se a formação do coacervato
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Para maior visualização, construiu-se o diagrama ternário a seguir com os resultados obtidos.

 

Discussão 

Neste trabalho, numa primeira etapa, foram estabelecidas as condições termoquímicas dos coacerv
seguida, foi estudado o efeito do pH na estabilização do domínio de coacervação. Sabendo que o p
densidade de carga no meio coloidal da natureza orgânica contendo grupos ionizáveis. No caso de 
macromoléculas de origem mineral, o pH tem efeito na modificação de grupos terminais das moléc
específico dos polifosfatos estes apresentam dois hidrogênios ionizáveis. O primeiro corresponde ao
fortes que são os grupos médios e o segundo aos ácidos fracos que são os grupos terminais. Isto e
formação de coacervatos à base de fosfatos apenas em meio ácido[4,5], enquanto que em meio bás
géis. 

No nosso caso, os sistemas (NaPO3)n/AgNO3/H2O em pH ~ 3, observa-se um menor limite de coace
(Figura 4), não possibilitando a formação de coacervatos de prata a partir de soluções muito conce
polifosfato de sódio (6 e 8 mol/L). À medida que o pH aumenta até 5, isto é, acompanhado por um
viscosidade, permitindo assim, a estabilização do coacervato de prata, conseqüentemente, um prec
branco é formado. Podemos pensar que neste caso temos um aumento da densidade de carga rela
a evolução de pH, levando à formação de cadeias mais longas. 

  

  

A partir dos dados obtidos pode-se observar o efeito de pH na estabilização de coacervatos. Em tod
sistemas, os coacervatos podem ser obtidos somente a pH < 6.

A estabilização das condições de coacervação é muito importante, pois pode levar a preparação de
tamanho controlado de partículas de prata[14]. Outro ponto importante dos coacervatos de prata é 
dos mesmos para revestimento de materiais metálicos operando na faixa de temperatura de 400 à

 

Conclusão
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Foi mostrado a influência do pH na estabilização dos coacervatos no sistema (NaPO3)n/AgNO3/H2O.
que os coacervatos em pH ~ 5 são os precursores mais adequados pois apresentam maior região d
estabilidade. Este estudo é muito promissor para a obtenção de partículas de prata com tamanho b
controlado.
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